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太洋电机产业株式会社 

广岛县福山市山手町 2丁目 16番 8号 

 
 

以下测试之样品是由申请者所提供及确认：电烙铁用助焊剂 

 
 

SGS工作编号 : SZML090701389 

SGS内部编号 : 6.1 

客户参考信息 : 规格: BS-10, BS-15 

样品接收日期 : 2009年 7月 28日 

测试周期 : 2009年 7月 28日 - 2009年 8月 1日 

 
 
 

测 试 要 求                                      : 根据客户要求测试 

 
 
 

测 试 方 法                                      : 请参见下一页 

 
 
 

测 试 结 果                                      : 请参见下一页 

 
 
 

测 试 结 论                                      : 基于所送样品进行的测试，测试结果与欧盟 RoHS指令 2002/95/EC以及后 

续修正指令的要求相符相符相符相符。。。。 

 
 
 

通标标准技术服务有限公司 

授权签名 

 
 
 
 
 
______________________ 

Sunny Huang黄昉 

部门高级主管 
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测试结果: 

样本 1描述：半透明膏状物(BS-15) 

 

RoHS指令指令指令指令 2002/95/EC 

测试项目 单位 测试方法（参考） 测试结果 MDL 限值 

镉 (Cd) 毫克/千克 IEC 62321: 2008, ICP-OES N.D. 2 100 

铅 (Pb) 毫克/千克 IEC 62321: 2008, ICP-OES N.D. 2 1000 

汞 (Hg) 毫克/千克 IEC 62321: 2008, ICP-OES N.D. 2 1000 

碱性溶液萃取测六价铬 (CrVI) 毫克/千克 IEC 62321: 2008, UV-Vis N.D. 2 1000 

多溴联苯(PBBs)之和 毫克/千克 - N.D. - 1000 

单溴联苯 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

二溴联苯 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

三溴联苯 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

四溴联苯 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

五溴联苯 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

六溴联苯 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

七溴联苯 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

八溴联苯 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

九溴联苯 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

十溴联苯 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

多溴二苯醚(PBDEs)之和 毫克/千克 - N.D. - 1000 

单溴二苯醚 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

二溴二苯醚 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

三溴二苯醚 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

四溴二苯醚 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

五溴二苯醚 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

六溴二苯醚 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

七溴二苯醚 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

八溴二苯醚 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

九溴二苯醚 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

十溴二苯醚 ## 毫克/千克 IEC 62321: 2008, GC-MS N.D. 5  

 

注释: 

1. 毫克/千克 = ppm 

2. N.D. = 未检出 (< MDL) 

3. MDL = 方法检测限 

4. ## =根据欧洲法庭 2008年 4月 1日的决议, 2005/717/EC中关于聚合物样品中十溴二苯醚的豁 

   免被否决。自 2008年 7月 1日起, 十溴二苯醚被包含于多溴二苯醚的总和计算之中。 

5. "-" = 未规定 

6. 多溴二苯醚 = 多溴联苯醚 

7. 测试结果基于样品湿重计算。 

8. 本测试报告内容是参照报告编号为 GZ0907070075/CHEM 的中文译本，中英文版本如有歧异，  

   概以英文版为准。  
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样品照片： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

此图片仅限于随 SGS正本报告使用 

 
 

***  报告完  ***  
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